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前  言
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纤 维 用 海 藻 酸 钠

1 范围

本标准规定了纤维用海藻酸钠(又名:褐藻酸钠)的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标

志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于生产纤维的海藻酸钠。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB1886.243—2016 食品安全国家标准 食品添加剂 海藻酸钠(又名褐藻酸钠)

GB5009.3—2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB5009.4—2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB/T6679—2003 固体化工产品采样通则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T9724 化学试剂 pH值测定通则

JJG512 白度计

YY/T0606.8—2008 组织工程医疗产品 第8部分:褐藻酸钠

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水不溶物 waterinsolubleresidue
海藻酸钠中不溶于水的杂质,例如:泥沙、海藻酸、海藻表皮残渣等。

3.2
钙离子含量 contentofcalciumion
海藻酸钠中钙离子质量占总质量的百分比。

3.3
结构组成 structurecomposition
海藻酸钠(C6H7O6Na)n 主要由海藻酸的钠盐组成,由α-L-甘露糖醛酸(M 单元)与β-D-古罗糖醛

酸(G单元)依靠β-1,4-糖苷键连接并由不同比例的GM、MM 和GG片段组成。古罗糖醛酸与甘露糖

醛酸含量比值(G/M)即海藻酸钠结构组成(G/M)。
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