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前  言
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选煤厂 煤的转筒泥化试验方法

1 范围

本标准规定了选煤厂煤的转筒泥化试验所用试验设备、试样的采取及制备、试验步骤及试验结果的

整理。
本标准适用于烟煤、无烟煤和褐煤等各种类别的入洗原料煤。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6003.1 金属丝编织网试验筛

GB/T6005 试验筛 金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板 筛孔基本尺寸

MT/T1034 生产煤样的采取方法

3 试验设备

3.1 转筒泥化试验装置:容积200L,高1m,转速20r/min,见图1。
单位为毫米

  1———转筒;

2———变速装置;
3———电动机;

4———底座。

图1 转筒泥化试验装置示意图
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