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外墙外保温系统抗穿透性测试方法

1 范围

本标准规定了外墙外保温系统抗穿透性测定的原理、装置、试样制备、步骤、结果表达和试验报告。
本标准适用于外墙外保温薄抹灰系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4132 绝热材料及相关术语

3 术语和定义

GB/T4132界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

外墙外保温系统表面所能承受的最大按压力为外墙外保温系统的抗穿透力,抗穿透力的大小反映

了外墙外保温系统的抗穿透性能。

5 装置

5.1 试验机

试验机应配备刚性的、平滑的正方形或者圆形的平行压板,压板的边长(或者直径)不小于试样的长

度(或对角线)。
试验机穿透装置为一个钢制的柱状体,长度至少为100mm,直径(20±0.1)mm,且柱体末端为半

径(10±0.05)mm的半球。试验机穿透装置能以(10±1)mm/min的恒定速度对样品施压。
抗穿透试验示意如图1所示。
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