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本标准与日本标准
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!复合钢板试验方法"的一致性程度为非等效#

本标准代替
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!复合钢板力学及工艺性能试验方法"&本标准与
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相比主要变化如下'

%%%删除了对复合钢板厚度的限制(

%%%对一些术语和定义进行了重新修订'增加了复合的定义&删除了轧制复合钢板)爆炸复合钢板)

堆焊复合钢板)铸造复合钢板)爆炸轧制复合钢板)堆焊轧制复合钢板)铸造轧制复合钢板)剪

切试验的定义&对基材)外弯曲试验)内弯曲试验)侧弯取试验的定义进行了修正(

%%%取消了拉伸试验组合强度标准值的计算公式(

%%%取消了对剪切试验)结合度试验和粘结试验中对取样量的规定(

%%%增加了试验报告的内容&并把试验报告统一放置在附录
*

中(

%%%对粘结试验装置进行了改进&在凹模中心增加了一个直径
&//

通孔(

本标准的附录
0

)附录
*

为规范性附录#

本标准由中国钢铁工业协会提出#

本标准由全国钢标准化技术委员会归口#

本标准起草单位'大连船舶重工集团有限公司)大连爆炸加工研究所)首钢总公司)武昌造船厂)武

汉钢铁公司)济南试金集团公司#

本标准主要起草人'常青)王勇)刘卫平)杨小敏)李荣锋)耿秀英)曹凤)王萍)张丽艳#

本标准所代替标准的历次版本的发布情况为'
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复合钢板力学及工艺性能试验方法
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范围

本标准规定了复合钢板的拉伸)剪切)弯曲)结合度)冲击)粘结和硬度试验方法#

本标准适用于以钢板为基材&以不锈钢或有色金属及合金为复材的轧制)爆炸)堆焊)扩散)铸造)爆

炸轧制)堆焊轧制)扩散轧制及铸造轧制等加工方法制造的单面和双面复合钢板*以下简称为复合钢板+

的力学及工艺性能试验#

对其他金属复合板&也可参照执行#

$

!

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款#凡是注日期的引用文件&其随后所有

的修改单*不包括勘误的内容+或修订版均不适用于本标准&然而&鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本#凡是不注日期的引用文件&其最新版本适用于本标准#
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金属材料
!

室温拉伸试验方法*
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金属夏比缺口冲击试验方法*
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金属材料
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弯曲试验方法*
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!

钢及钢产品
!

力学性能试验取样位置及试样制备*
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金属维氏硬度试验
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部分'试验方法 *
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数值修约规则
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金属力学性能试验术语
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术语和定义
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确立的以及下列术语和定义适用于本标准#
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复合
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一种金属被另一种金属完全复盖&并使其在界面上实现冶金结合*镀层金属除外+#
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复合钢板
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以钢板为基材的复合板#
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基材
!
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复合钢板中主要承受结构强度的材料#
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复材
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复合钢板中的包复材料#
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复合钢板的总厚度
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复合钢板的基材与复材厚度之和#
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