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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由公安部新闻宣传局提出。
本标准由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC561)归口。
本标准起草单位:公安部新闻宣传局、公安部科技信息化局、公安部装备财务局、公安部第一研究

所、中央美术学院艺术设计研究院、公安部特种警用装备质量监督检验中心。
本标准主要起草人:厉剑、孙洁、朱抚刚、刘波、赵海平、林树龙、孙非、殷英贤、高乾、尤会龙、刘畅、

吴爽、高军、宣振国。
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人民警察警旗

1 范围

本标准规定了人民警察警旗(以下简称“警旗”)的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与

贮存。
本标准适用于以化学纤维(不含人造纤维)、丝绸为材质制作的警旗的生产、检验与订购。以纸张等

其他材料制作的警旗参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T5714 纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度

GB/T8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB12983 国旗颜色标准样品

GB/T17392 国旗用织物

GA244 人民警察警徽技术标准

FZ/T01047 目测评定纺织品色牢度用标准光源条件

QB/T2461 包装用降解聚乙烯薄膜

3 要求

3.1 标样

3.1.1 经主管部门批准的警旗实物样品为产品的实物标样。标样应2年更新一次。

3.1.2 实物标样的色度应符合GB12983和附录A的要求。

3.1.3 产品的结构、样式、图案等外在特征应符合实物标样要求。

3.2 结构

警旗主要由旗面和旗杆套组成,旗杆套缝制在旗面左侧,旗面应无拼接。

3.3 样式与图案

警旗旗面由上部分的符合3.6.1规定的红色、下部分的符合3.6.2规定的蓝色及左上方的人民警察

警徽组成,警徽图案应符合GA244的规定,警徽颜色应符合3.6.3的规定。警旗旗面样式见图1。
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