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胶鞋 整鞋挥发性有机物(VOC)
含量的测定

  警告1———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全

问题,使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家的有关法律法规的规定。
警告2———本标准的某些步骤中使用或生成的物质和废料可能对当地的环境有所损害。应制定适

当的安全操作和使用后安全处理的有关文件。

1 范围

本标准规定了采用气相色谱-质谱法测定胶鞋整鞋挥发性有机物(VOC)向小型释放舱的释放量的

方法。
本标准适用于胶鞋整鞋挥发性有机物(VOC)释放量的测定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
目标挥发性有机物 targetvolatileorganiccompounds
待测整鞋样品释放出的挥发性有机物中被选择作为目标分析物的一些特定成分的挥发性有机物,

包括2-丁酮、环己酮、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、苯乙酮、N,N-二甲基甲酰

胺、2-苯基-2-丙醇12种化合物。

2.2 
其他挥发性有机物 othervolatileorganiccompoundsexcepttargets
待测整鞋样品释放出的挥发性有机物中除目标挥发性有机物外的挥发性有机物的总称。

2.3 
整鞋VOC挥发装置 smallemissiontestchamberforwholeshoe
适合鞋类产品尺寸大小的、操作参数可调的用于测试整鞋VOC的小型密闭试验舱。

3 原理

胶鞋整鞋在规定的实验条件下释放出挥发性有机物(VOC),用TenaxTA填料吸附管采集一定体

积的含VOC成分的混合气体,混合气体中的VOC成分被捕集于吸附管中,收集到的VOC成分通过热

脱附仪解吸后进入气相色谱-质谱联用仪进行定性和定量测定。

4 试剂和材料

除非另有说明,在分析中仅使用确认为标准品或色谱纯试剂。

4.1 甲醇,色谱纯,不得含有干扰测试的杂质。

4.2 2-丁酮。
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