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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５１４《高钛渣、金红石化学分析方法》分为１０个部分：

———第１部分：二氧化钛量的测定　硫酸铁铵滴定法；

———第２部分：全铁量的测定　重铬酸钾滴定法；

———第３部分：硫量的测定　高频红外吸收法；

———第４部分：二氧化硅量的测定　称量法、钼蓝分光光度法；

———第５部分：氧化铝量的测定　ＥＤＴＡ滴定法；

———第６部分：一氧化锰量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第７部分：氧化钙、氧化镁量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第８部分：磷量的测定　锑钼蓝分光光度法；

———第９部分：氧化钙、氧化镁、一氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定　电感耦合等离

子体发射光谱法；

———第１０部分：碳量的测定　高频红外吸收法。

本部分为ＹＳ／Ｔ５１４的第１０部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５１４．４—２００６《高钛渣、金红石化学分析方法　燃烧库仑法测定碳量》。

本部分与ＹＳ／Ｔ５１４．４—２００６相比，主要变化如下：

———改变了测定方法，由燃烧库仑法修改为高频红外吸收法；

———测定范围由０．０１０％～０．５００％修改为０．００１０％～３．５０％。

———增加了重复性限和质量保证与控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：遵义钛业股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：金川集团有限公司，抚顺钛业有限公司。

本部分主要起草人：李华、刘蜀怀、秦军荣、庄军、黎先超、罗霖。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４１０２．４—１９８３；

———ＹＳ／Ｔ５１４．４—２００６。
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高钛渣、金红石化学分析方法

第１０部分：碳量的测定

高频红外吸收法

１　范围

ＹＳ／Ｔ５１４的本部分规定了高钛渣、金红石中碳含量的测定。

本部分适用于高钛渣、金红石中碳含量的测定。测定范围：０．００１０％～３．５０％。

２　方法原理

试料在适量的助熔剂存在条件下，于通入氧气的高频感应炉中燃烧。试料中的碳以气体（ＣＯ和

ＣＯ２）形式释放，并随载气氧气经过催化剂氧化成ＣＯ２。气流流经ＣＯ２ 红外池检测池时，检测池通过测

量能量的变化检测到ＣＯ２ 的浓度。

３　试剂与材料

３．１　钨粒：粒度为０．４ｍｍ～０．８ｍｍ，碳的质量分数＜０．００１％。

３．２　高氯酸镁：试剂级，粒度０．７ｍｍ～１．２ｍｍ，用于吸收水气。

３．３　镀铂硅胶。

３．４　氧气：体积分数≥９９．５％。

３．５　纤维棉。

３．６　瓷坩锅：２５ｍｍ×２５ｍｍ或２４ｍｍ×２４ｍｍ，使用前在马弗炉中１０００℃灼烧２ｈ。

３．７　标准样品：碳含量在０．００１０％～３．５０％。

４　仪器

高频红外碳硫分析仪。

５　试样

５．１　试样粒度应不大于９０μｍ。

５．２　试样需在１０５℃～１１０℃烘２ｈ，置于干燥器中冷至室温。

５．３　试料不应有油、油脂及其他污染物。

６　分析步骤

６．１　开启仪器，预热１０ｍｉｎ后，查看仪器的有关参数，确认仪器满足测定要求。

６．２　称取１．５ｇ的钨粒（３．１），置于坩埚（３．６）中，进行测定，重复４次以上，完毕后设置空白。

６．３　称取０．１ｇ（精确至０．００１ｇ）标准样品（３．７），置于坩埚（３．６）中，加入１．５ｇ钨粒（３．１）均匀地覆盖

在标样表面，进行测定。重复测定４次以上，完毕后进行标准设置。

６．４　称取０．１ｇ（精确至０．００１ｇ）试样（５）置于坩埚（３．６）中，加入１．５ｇ钨粒（３．１）均匀地覆盖在试料

表面，进行测定。重复测定２次以上，取其平均值。

７　精密度

７．１　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果
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