
书书书

犐犆犛５５．０２０
犃８２

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜１３１４４—２００８
代替ＧＢ／Ｔ１３１４４—１９９１

包装容器　竹胶合板箱

犘犪犮犽犪犵犻狀犵犮狅狀狋犪犻狀犲狉狊—犆犪狊犲狊狑犻狋犺狆犾狔犫犪犿犫狅狅

２００８０７１８发布 ２００９０１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３１４４—１９９１《包装容器　竹胶合板箱》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３１４４—１９９１相比，主要变化如下：

———在竹胶合板箱分级的规定中，增加了对Ｃ、Ｄ型箱分级的内容；

———在对材料的规定中，修改了木材、金属件的内容，增加了对木材熏蒸或热处理的要求；

———删除了竹菱镁砼箱的有关内容；

———增加了防护方法的有关内容；

———删除了检验规则与包装、标志、运输、贮存的内容；

———删除了附录Ｃ中滑木、枕木尺寸的计算公式，规定滑木、枕木尺寸参照ＧＢ／Ｔ７２８４的有关内容。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由全国包装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４９）提出并归口。

本标准起草单位：机械科学研究总院、中机生产力促进中心、中国包装联合会。

本标准主要起草人：黄雪、张晓建、刘萍、余临明、朱婧、司维新。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３１４４—１９９１。
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包装容器　竹胶合板箱

１　范围

本标准规定了竹胶合板箱的类型与分级、要求、防护方法与试验方法等内容。

本标准适用于运输包装用竹胶合板包装箱。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１　六角螺母Ｃ级（ＧＢ／Ｔ４１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ４０３４：１９９９）

ＧＢ／Ｔ９５　平垫圈Ｃ级（ＧＢ／Ｔ９５—２００２，ｅｑｖＩＳＯ７０９１：２０００）

ＧＢ／Ｔ１０２　六角头木螺钉

ＧＢ／Ｔ１５３　针叶树锯材

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ８９７　双头螺柱犫ｍ＝１犱

ＧＢ／Ｔ９５３　等长双头螺柱　Ｃ级

ＧＢ／Ｔ４７６８　防霉包装（ＧＢ／Ｔ４７６８—１９９５，ｎｅｑＩＥＣ６８：１９８８）

ＧＢ／Ｔ４８１７　阔叶树锯材

ＧＢ／Ｔ４８５７（所有部分）　包装　运输包装件基本试验

ＧＢ／Ｔ４８７９　防锈包装

ＧＢ／Ｔ４８９２　硬质直方体运输包装尺寸系列（ＧＢ／Ｔ４８９２—２００８，ＩＳＯ３３９４：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ５０４８　防潮包装

ＧＢ／Ｔ５３９８　大型运输包装件试验方法（ＧＢ／Ｔ５３９８—１９９９，ｎｅｑＡＳＴＭＤ１０８３：１９９１）

ＧＢ／Ｔ５７８０　六角头螺栓　Ｃ级（ＧＢ／Ｔ５７８０—２０００，ｅｑｖＩＳＯ４０１６：１９９９）

ＧＢ／Ｔ５７８１　六角头螺栓　全螺纹　Ｃ级（ＧＢ／Ｔ５７８１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ４０１８：１９９９）

ＧＢ／Ｔ６１７０　１型六角螺母（ＧＢ／Ｔ６１７０—２０００，ｅｑｖＩＳＯ４０３２：１９９９）

ＧＢ／Ｔ７２８４　框架木箱

ＧＢ／Ｔ７３５０　防水包装

ＧＢ／Ｔ１３１２３　竹编胶合板

ＧＢ／Ｔ１８９２６　包装容器　木构件（ＧＢ／Ｔ１８９２６—２００８，ＡＳＴＭＤ６１９９—２００７，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１８９２７　包装容器　金属辅件（ＧＢ／Ｔ１８９２７—２００２，ＪＩＳＥ１４０７：１９８９，ＮＥＱ）

ＹＢ／Ｔ５００２　一般用途圆钢钉

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

竹胶合板箱　犮犪狊犲狑犻狋犺狆犾狔犫犪犿犫狅狅

用竹胶合板与木材或型钢等材料制成的包装箱。
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