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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１１８４８《铀矿石浓缩物分析方法》预计分为以下１６个部分：

———第１部分：硫酸亚铁还原重铬酸钾滴定法测定铀；

———第２部分：硝酸不溶铀的测定；

———第３部分：可萃有机物的测定；

———第４部分：二乙基二硫代氨基甲酸盐光度法测定砷；

———第５部分：非水滴定法测定碳酸根；

———第６部分：离子选择性电极法测定氟；

———第７部分：伏尔哈德法测定卤素；

———第８部分：１１０℃下失重法测定水分；

———第９部分：重量法测定硅；

———第１０部分：燃烧碘量法测定硫；

———第１１部分：钍试剂光度法测定钍；

———第１２部分：分光光度法测定硼；

———第１３部分：二钾酚橙分光光度法测定锆；

———第１４部分：原子吸收光谱法测定钾、钠；

———第１５部分：原子吸收光谱法测定铁、钙、镁、钼、钛、钒；

———第１６部分：分光光度法测定磷。

本部分为ＧＢ／Ｔ１１８４８的第１部分。

本部分对应于ＡＳＴＭＣ１２６７：２００６《铀矿石浓缩物中铀的测定———硫酸亚铁还原重铬酸钾滴定

法》，与ＡＳＴＭＣ１２６７：２００６的一致性程度为非等效。

本部分与ＡＳＴＭＣ１２６７：２００６相比，主要技术性差异如下：

———补充了溶样方法；

———将自动电位滴定仪改为采用普通的电位滴定方法；

———取样量有所变化。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１１８４８．１—１９８９《铀矿石浓缩物中铀的测定　硫酸亚铁还原重铬酸钾滴定法》。

本部分和ＧＢ／Ｔ１１８４８．１—１９８９相比，主要差异如下：

———样品称样量４ｇ改为１ｇ；

———对重铬酸钾的浓度表示方法和计算公式以及铀含量计算公式进行了修改；

———增加了质量浮力校正的资料性附录。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国核工业集团公司提出。

本部分由全国核能标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：核工业北京化工冶金研究院。

本部分主要起草人：吴文斌、王海生。

本部分所代替的标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１８４８．１—１９８９。
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铀矿石浓缩物分析方法

第１部分：硫酸亚铁还原重铬酸钾

滴定法测定铀

１　范围

ＧＢ／Ｔ１１８４８的本部分规定了铀矿石浓缩物中铀的测定原理、适用范围、使用试剂和仪器、分析步

骤、分析结果的计算和方法的精密度。

本部分适用于铀矿石浓缩物中铀的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１１８４８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０２６８　铀矿石浓缩物

３　方法提要

３．１　采用减量法称取样品。样品溶解于硫酸与硝酸的混合酸中，然后再称量部分溶液进行分析。

３．２　在含有氨基磺酸的浓磷酸溶液中，用过量的硫酸亚铁溶液将铀（Ⅵ）还原成铀（Ⅳ），然后在钼（Ⅵ）

存在下，用硝酸氧化过量的亚铁，用水稀释并加入硫酸钒酰，用重铬酸钾标准溶液滴定。

３．３　杂质含量在ＧＢ／Ｔ１０２６８中规定的指标范围内，其干扰可忽略不计。

４　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水。

４．１　氢氟酸，狑（ＨＦ）＝３０％。

４．２　硝酸，ρ（ＨＮＯ３）＝１．４２ｇ／ｍＬ。

４．３　高氯酸，狑（ＨＣｌＯ４）＝７０％。

４．４　磷酸，狑（Ｈ３ＰＯ４）＝８５％。

４．５　硫酸，ρ（Ｈ２ＳＯ４）＝１．８４ｇ／ｍＬ。

４．６　硫酸钒酰（ＶＯＳＯ４·２Ｈ２Ｏ），应使用不含钒（Ⅲ）和钒（Ⅴ）的高纯试剂。

４．７　硫酸溶液，犮（Ｈ２ＳＯ４）＝９ｍｏｌ／Ｌ。

在不断搅拌下将５００ｍＬ硫酸（４．５）加入到５００ｍＬ水中，冷却，并用水稀释至１Ｌ。

４．８　硫酸亚铁溶液，犮（ＦｅＳＯ４）＝１．０ｍｏｌ／Ｌ。

在搅拌下将１００ｍＬ硫酸（４．５）加入到７５０ｍＬ水中，再加入２７８ｇ硫酸亚铁（ＦｅＳＯ４·７Ｈ２Ｏ），溶解

后稀释至１Ｌ，此溶液两周内有效。

４．９　氧化剂溶液

将４ｇ钼酸铵［（ＮＨ４）６Ｍｏ７Ｏ２４·４Ｈ２Ｏ］溶解于４００ｍＬ水中，加入５００ｍＬ硝酸（４．２），混匀；再加

入１００ｍＬ氨基磺酸溶液（４．１０），混匀。

４．１０　氨基磺酸溶液，犮（ＮＨ２ＳＯ３Ｈ）＝１．５ｍｏｌ／Ｌ。
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