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前  言
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皮革和毛皮 化学试验
致敏性分散染料的测定

1 范围

本标准规定了染色皮革、毛皮及其产品中20种致敏性分散染料的测定方法。
本标准适用于染色的皮革、毛皮产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

QB/T1267 毛皮成品 样块部位和标志

QB/T1272 毛皮成品 化学分析试样的制备及化学分析通则

QB/T2706 皮革 化学、物理、机械和色牢度试验 取样部位

QB/T2716 皮革 化学试验样品的制备

3 原理

样品经甲醇超声波提取后,用具有二极管阵列检测器的高效液相色谱仪(HPLC/DAD)对萃取液进

行定性、定量测定;或用高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS)进行定性、定量测定。

4 试剂

除另有规定外,所用试剂均为分析纯,水为符合GB/T6682规定的二级水。
4.1 甲醇(色谱级)。
4.2 磷酸氢二钠。
4.3 磷酸二氢钠。
4.4 乙酸铵。
4.5 乙酸。
4.6 单组分标准储备溶液(200mg/L):配制有效浓度为200mg/L的附录A所列的单组分分散染料

标样标准储备甲醇溶液。
4.7 用于HPLC/DAD分析的标准工作溶液(5mg/L):

A组:从分散蓝1、分散蓝35、分散蓝106、分散蓝124、分散红1、分散红11、分散黄3、分散黄9、分
散橙1、分散橙3、分散橙37/76、分散棕1的单组分标准储备溶液中各取2.5mL置于同一容量瓶中,用
甲醇定容至100mL。
B组:从分散蓝3、分散蓝7、分散蓝26、分散蓝102、分散红17、分散黄1、分散黄39、分散黄49的单

组分标准储备溶液中各取2.5mL置于同一容量瓶中,用甲醇定容至100mL。
4.8 用于HPLC/MS/MS分析的标准溶液(2mg/L):从单组分标准储备溶液中各移取1mL置于同一

容量瓶中,用甲醇定容至100mL。
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