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前　　言

　　本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准主要起草人：金娅秋、朱利亚、沈善问、安中庆、贺东江、向磊。

本标准主要验证人：黄章杰、杨光宇。
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钯化合物分析方法

钯量的测定

二甲基乙二醛肟析出犈犇犜犃络合滴定法

１　范围

本标准规定了钯化合物中钯含量的测定方法。

本标准适用于二氯化钯（ＰｄＣｌ２）、溴化钯（ＰｄＢｒ２）、二水合硝酸钯（Ｐｄ（ＮＯ３）２·２Ｈ２Ｏ）、硫酸钯

（ＰｄＳＯ４）、二水合硫酸钯（ＰｄＳＯ４·２Ｈ２Ｏ）、二氯二氨钯（Ｐｄ（ＮＨ３）２Ｃｌ２）、二氯四氨钯（Ｐｄ（ＮＨ３）４Ｃｌ２）、氯

亚钯酸钾（Ｋ２ＰｄＣｌ４）、二亚硝基二氨钯（Ｐｄ（ＮＯ２）２（ＮＨ３）２）、二亚硝基四氨钯（Ｐｄ（ＮＯ２）２（ＮＨ３）４）、醋酸

钯（［Ｐｄ（ＣＨ３ＣＯＯ）２］３）、双（乙酰丙酮）钯（Ｐｄ（Ｃ５Ｈ７Ｏ２）２）、四（三苯基膦）钯（Ｐｄ［Ｐ（Ｃ６Ｈ５）３］４）、二（三苯

基膦）二氯化钯（ＰｄＣｌ２［Ｐ（Ｃ６Ｈ５）３］２）、１，２二（二苯基膦）乙烷二氯化钯（ＰｄＣｌ２［（Ｃ６Ｈ５）２ＰＣＨ２ＣＨ２Ｐ

（Ｃ６Ｈ５）２］）、双［１，２二（二苯基膦）乙烷］二氯化钯（ＰｄＣｌ２［（Ｃ６Ｈ５）２ＰＣＨ２ＣＨ２Ｐ（Ｃ６Ｈ５）２］２）化合物中钯

含量的测定。测定范围：５％～７０％。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＹＳ／Ｔ３７１　贵金属合金化学分析方法总则及一般规定

３　方法原理

ＰｄＣｌ２ 试料用盐酸溶解；ＰｄＢｒ２、Ｐｄ（ＮＯ３）２·２Ｈ２Ｏ、ＰｄＳＯ４、ＰｄＳＯ４·２Ｈ２Ｏ、Ｐｄ（ＮＨ３）２Ｃｌ２、

Ｐｄ（ＮＨ３）４Ｃｌ２、Ｋ２ＰｄＣｌ４、Ｐｄ（ＮＯ２）２（ＮＨ３）２、Ｐｄ（ＮＯ２）２（ＮＨ３）４、［Ｐｄ（ＣＨ３ＣＯＯ）２］３、Ｐｄ（Ｃ５Ｈ７Ｏ２）２ 试料

用盐酸与硝酸溶解；Ｐｄ［Ｐ（Ｃ６Ｈ５）３］４、ＰｄＣｌ２［Ｐ（Ｃ６Ｈ５）３］２、ＰｄＣｌ２［（Ｃ６Ｈ５）２ＰＣＨ２ＣＨ２Ｐ（Ｃ６Ｈ５）２］、ＰｄＣｌ２

［（Ｃ６Ｈ５）２ＰＣＨ２ＣＨ２Ｐ（Ｃ６Ｈ５）２］２ 试料用盐酸与硝酸溶解，用乙醚萃取分离有机物。

加过量ＥＤＴＡ络合钯及其他金属离子，加乙酸乙酸钠缓冲溶液，二甲酚橙作指示剂，在约ｐＨ５．８

用锌标准滴定溶液滴定过量ＥＤＴＡ。加二甲基乙二醛肟析出与钯络合的ＥＤＴＡ，用三氯甲烷萃取丁二

酮肟钯沉淀，以锌标准滴定溶液滴定测定钯量。

４　试剂

除非另有说明，本标准所用试剂、器皿等应符合ＹＳ／Ｔ３７１的规定。

４．１　三氯甲烷。

４．２　乙醚。

４．３　盐酸（ρ１．１９ｇ／ｍＬ）。

４．４　硝酸（ρ１．４２ｇ／ｍＬ）。

４．５　盐酸溶液（１＋１）。

４．６　硝酸溶液（１＋１）。

４．７　盐酸与硝酸的混合酸：３单位体积的盐酸（４．３）与１单位体积的硝酸（４．４）相混合。用时现配。

４．８　乙二胺四乙酸二钠［Ｎａ２ＥＤＴＡ·２Ｈ２Ｏ（简写作ＥＤＴＡ）］溶液０．０１３ｍｏｌ／Ｌ。
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