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摩擦材料冲击强度试验方法

1 范围

本标准规定了摩擦材料冲击强度测试的样品制备和试验方法。
本标准适用于以树脂为粘结剂制成的摩擦材料。

2 试验条件

2.1 试验设备为简支梁式摆锤冲击试验机,其冲击能量分为0.9807J与3.9228J两级,冲击速度为

2.9m/s。 
2.2 摆锤、试样、支座三者的尺寸及相互关系应符合图1规定。

2.3 试验中消耗自身贮存的能量值在每级表盘满量程的10%~80%。

注:L 为支点间距离。

图1 摆锤、试样、支座三者的尺寸及相互关系示意图

1

GB/T33835—2017




