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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:钢铁研究总院、北京钢研高纳科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、攀钢

集团江油长城特殊钢有限公司、中国航发商用航空发动机有限责任公司、中国航发湖南动力机械研究

所、中国航发沈阳发动机研究所、中国航发西安航空发动机集团公司。
本标准主要起草人:曲敬龙、刘明东、孙志坤、王心禾、王瑞、张国栋、李维、师俊东、王莹、贾建、张国星、

陈惠霞。
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等离子旋转电极雾化制粉用
高温合金棒料

1 范围

本标准规定了等离子旋转电极法雾化粉末用高温合金棒料的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要

求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。
本标准适用于制备等离子旋转电极法雾化粉末的高温合金棒料(以下简称棒料)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T223.8 钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量

GB/T223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T223.17 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量

GB/T223.20 钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量

GB/T223.25 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量

GB/T223.28 钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量

GB/T223.30 钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定

锆量

GB/T223.33 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量

GB/T223.38 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-重量法测定铌量

GB/T223.41 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-连苯三酚光度法测定钽量

GB/T223.42 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-溴邻苯三酚红光度法测定钽量

GB/T223.43 钢铁及合金 钨含量的测定 重量法和分光光度法

GB/T223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T223.70 钢铁及合金 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

GB/T223.72 钢铁及合金 硫含量的测定 重量法

GB/T223.75 钢铁及合金 硼含量的测定 甲醇蒸馏-姜黄素光度法

GB/T223.85 钢铁及合金 硫含量测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T11261 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

GB/T20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T20124 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)

GB/T20127.3 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定

钙、镁和钡含量

GB/T38939 镍基合金 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱分析法(常规法)

HB/Z131 铸造高温合金选用原材料技术要求
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