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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC219)和全国纺织品标准化技术委员会针织品分会

(SAC/TC209/SC6)归口。
本标准起草单位:上海纺织集团检测标准有限公司、晋江嘉年华婴儿用品有限公司、好孩子儿童用

品有限公司、广州检验检测认证集团有限公司、杭州贝咖实业有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、
中纺联检(上海)检验技术服务有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、温州市大荣纺织仪器有限

公司。
本标准主要起草人:周双喜、颜呈晓、杨秀月、谷世锋、李玲、王斌、赵娟芝、耿轶凡、林若文、张孟胜。
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婴 幼 儿 腰 凳

1 范围

本标准规定了婴幼儿腰凳的术语和定义、要求、检验方法、使用说明、检验规则以及包装、运输和

贮存。
本标准适用于婴幼儿腰凳产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB6675.2—2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能

GB6675.4—2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度

GB/T14644 纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定

GB/T15557 服装术语

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

GB/T20388 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法

GB/T22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T23315—2009 粘扣带

GB/T24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T30157 纺织品 总铅和总镉含量的测定

GB31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T35270—2017 婴幼儿背带(袋)

GB/T38015 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物

1

GB/T40227—2021




