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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家文物局提出。
本标准由全国文物保护标准化技术委员会(SAC/TC289)归口。
本标准起草单位:中国国家博物馆。
本标准主要起草人:马燕如、韩英、王永生、姚青芳、潘路。

Ⅲ

GB/T30687—2014



馆藏金属文物保护修复记录规范

1 范围

本标准规定了馆藏金属文物保护修复记录的文本内容、记录格式、书写要求、记录存档以及封面

格式。
本标准适用于各级各类文物收藏单位的金属文物保护修复的记录。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11821 照片档案管理规范

GB/T11822 科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T18894 电子文件归档与管理规范

GB/T30686—2014 馆藏青铜质和铁质文物病害与图示

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
馆藏金属文物 metalcollection
各级各类文物收藏单位收藏保存的金属质地文物,包括金、银、铜、铁、锡、铅等及近现代其他金属

制品。

4 保护修复记录文本内容

4.1 概述

馆藏金属文物保护修复记录的文本内容包括:基本信息、保护修复前状况、检测分析、保护修复过程

记录、保护修复后状况、保护修复验收等项。

4.2 基本信息

4.2.1 基本信息表的内容包括:文物名称、文物登录号、文物材质、文物时代、文物级别、收藏单位、文物

来源、完残情况、修复历史记录、提取经办人、提取日期、返还经办人、返还日期、方案名称和编号、批准单

位、批准时间、批准文号。

4.2.2 保护修复历史记录是对曾有保护修复史的文物进行原保护修复情况的概述。

4.2.3 基本信息表格式按附录A的表A.1。

4.3 保护修复前状况

4.3.1 记录保护修复前的文物尺寸、重量。
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