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建筑门窗附框技术要求

1 范围

本标准规定了建筑门窗附框的分类与标记,通用要求,要求,试验方法,检验规则,标志和随行文件,
包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑门窗用附框。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T1449 纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T1463 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法

GB/T2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)

GB/T2518 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB/T3398.2 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度

GB/T3854 增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB/T4472 化工产品密度、相对密度的测定

GB/T5237 (所有部分)铝合金建筑型材

GB/T5823 建筑门窗术语

GB/T5824 建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T6343 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB/T8478 铝合金门窗

GB/T8813 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定

GB/T8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材

GB/T9341 塑料 弯曲性能的测定

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T11253 碳素结构钢冷轧钢板及钢带

GB/T13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T16422.2—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T20909 钢门窗

GB/T22412 普通装饰用铝塑复合板

GB/T23229 水载型木材防腐剂分析方法
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