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前　　言

　　本标准对应于ＩＳＯ１２１３２：１９９２《固体矿物燃料　术语　第２部分：采样、测试和分析术语》（英文

版），与ＩＳＯ１２１３２：１９９２的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３７１５—１９９６《煤质及煤分析有关术语》。

与ＧＢ／Ｔ３７１５—１９９６相比，本标准主要作了如下补充和修改：

———按ＧＢ／Ｔ１．１及ＧＢ／Ｔ２０００１．１的要求，对标准的编写格式进行了相应修改。

———删除了ＧＢ／Ｔ３７１５—１９９６中的“２　引用标准”和“３．７　煤质分析常用数理统计术语”的内容。

———本标准中，术语分为３部分，即 “２　煤质术语”“３　煤炭分析术语”和“４　煤炭加工和利用术

语”，并对相应的章节进行了调整，其中“４　煤炭加工和利用术语”为新增的内容；“煤质术语”

中的“２．１　煤及其产品术语”中删除“粒度”术语，新增“混粒煤、动力煤、冶炼用炼焦精煤、喷吹

煤、炉排煤、型煤、工业型煤、水煤浆”等术语；“煤炭分析术语”中删除“煤质分析常用数理统计

术语”，新增“煤中微量元素、煤中有害元素、煤中放射性元素、水煤浆表观黏度、水煤浆稳定性、

质量基采样、时间基采样”等术语。

———对部分术语的定义进行了修改。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院、煤炭科学研究总院煤炭分析实验室。

本标准主要起草人：罗陨飞、傅从、施玉英、姜英、陈亚飞、韩立亭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３７１５—１９８３；

———ＧＢ／Ｔ３７１５—１９９１；

———ＧＢ／Ｔ３７１５—１９９６。
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煤质及煤分析有关术语

１　范围

本标准规定了煤质、煤炭分析及煤炭加工和利用有关的术语及其英文译名、定义和符号。

本标准适用于有关标准、文件、教材、书刊和手册。

２　煤质术语

２．１　煤及其产品术语

２．１．１

煤　犮狅犪犾

煤炭

植物遗体在覆盖地层下，经复杂的生物化学和物理化学作用，转化而成的固体有机可燃沉积岩。

２．１．２

煤当量　犮狅犪犾犲狇狌犻狏犪犾犲狀狋

标准煤

能源的统一计量单位。凡能产生２９．２７ＭＪ低位发热量的任何能源均可折算为１ｋｇ煤当量值。

２．１．３

毛煤　狉狌狀狅犳犿犻狀犲犮狅犪犾；ＲＯＭｃｏａｌ

煤矿生产出来的，未经任何加工处理的煤。

２．１．４

原煤　狉犪狑犮狅犪犾

从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）以后的煤。

２．１．５

商品煤　犮狅犿犿犲狉犮犻犪犾犮狅犪犾

作为商品出售的煤。

２．１．６

洗选煤　狑犪狊犺犲犱犮狅犪犾

经过洗选加工的煤。

２．１．７

精煤　犮犾犲犪狀犲犱犮狅犪犾

煤经精选（干选或湿选）加工生产出来的、符合品质要求的产品。

２．１．８

中煤　犿犻犱犱犾犻狀犵狊

煤经精选后得到的、品质介于精煤和矸石之间的产品。

２．１．９

洗矸　狑犪狊犺犲狉狔狉犲犼犲犮狋狊

由煤炭洗选过程中排出的高灰分产品。

２．１．１０

煤泥　狊犾犻犿犲

粒度在０．５ｍｍ以下的一种洗煤产品。
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