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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ１８８３０—２００２《纺织品　防紫外线性能的评定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８８３０—２００２的主要技术性差异为：

———对第８章“计算和结果的表达”进行了修改，增加式（４）、式（５）和式（６）；

———防紫外线产品的评定指标由“ＵＰＦ＞３０”改为“ＵＰＦ＞４０”。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：杭州天堂伞业集团有限公司、纺织工业标准化研究所。

本标准主要起草人：徐路、郑宇英、王奇伟、何玲君、赵纯圭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８８３０—２００２。

Ⅰ

犌犅／犜１８８３０—２００９



纺织品　防紫外线性能的评定

１　范围

本标准规定了纺织品的防日光紫外线性能的试验方法、防护水平的表示、评定和标识。

本标准适用于评定在规定条件下织物防护日光紫外线的性能。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＧＢ／Ｔ６５２９—２００８，ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

日光紫外线辐射　狊狅犾犪狉狌犾狋狉犪狏犻狅犾犲狋狉犪犱犻犪狋犻狅狀；犝犞犚

波长为２８０ｎｍ～４００ｎｍ的电磁辐射。

３．２

日光紫外线犝犞犃　狊狅犾犪狉犝犞犃

波长在３１５ｎｍ～４００ｎｍ的日光紫外线辐射。

３．３

日光紫外线犝犞犅　狊狅犾犪狉犝犞犅

波长在２８０ｎｍ～３１５ｎｍ的日光紫外线辐射。

３．４

紫外线防护系数　狌犾狋狉犪狏犻狅犾犲狋狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犳犪犮狋狅狉；犝犘犉

皮肤无防护时计算出的紫外线辐射平均效应与皮肤有织物防护时计算出的紫外线辐射平均效应的

比值。

３．５

日光辐照度　狊狅犾犪狉犻狉狉犪犱犻犪狀犮犲

犈（λ）

在地球表面所接受到的太阳发出的单位面积和单位波长的能量，以 Ｗ·ｍ－２·ｎｍ－１表示。在地球

表面测得的ＵＶＲ光谱是２９０ｎｍ～４００ｎｍ。

３．６

红斑　犲狉狔狋犺犲犿犪

由各种各样的物理或化学作用引起的皮肤变红。

３．７

红斑作用光谱　犲狉狔狋犺犲犿犪犪犮狋犻狅狀狊狆犲犮狋狉狌犿

ε（λ）

与波长λ相关的红斑辐射效应。

１
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