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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国家具标准化技术委员会(SAC/TC480)归口。
本标准起草单位:南京林业大学、江西省家具产品质量监督检验中心、顺德职业技术学院、广州南沙

澳美发金属塑料制品有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、中山市太兴家具有限公司、德华集

团控股股份有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心、
江苏省家具家饰产品设计工程技术研究中心、江苏省工业设计中心、明珠家具股份有限公司、伊莉雅

(厦门)生态开发有限公司、东莞华科东尼仪器有限公司。
本标准主要起草人:吴智慧、顾颜婷、徐伟、叶青毅、刘晓红、熊先青、刘敏、祁昆、詹先旭、李兴畅、

章剑、许俊、王建兵、陈智勇、李准。
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藤家具通用技术条件

1 范围

本标准规定了藤家具的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、
运输、贮存。

本标准适用于藤家具产品,其他家具的藤制件可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
GB/T3324—2017 木家具通用技术条件

GB/T3325 金属家具通用技术条件

GB/T4893.1 家具表面耐冷液测定法

GB/T4893.2 家具表面耐湿热测定法

GB/T4893.3 家具表面耐干热测定法

GB/T5296.6 消费品使用说明 第6部分:家具

GB/T10357.1 家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性

GB/T10357.2 家具力学性能试验 第2部分:椅凳类稳定性

GB/T10357.3 家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性

GB/T10357.4 家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性

GB/T10357.5 家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性

GB/T10357.6 家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性

GB/T10357.7 家具力学性能试验 第7部分:桌类稳定性

GB/T13942.1—2009 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法

GB/T16422.2 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GBT17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18261—2013 防霉剂对木材霉菌及变色菌防治效力的试验方法

GB18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T19941 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB/T23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T28202—2011 家具工业术语

GB28478—2012 户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品
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